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RAL 1000 _ _ RAL 1033 RAL 3015
RAL 1001 RAL 1012 _ RAL 1034

RAL 1002 RAL 1013 RAL 1021

RAL 1003 RAL 1014 RAL 1023

RAL 1004 RAL 1015

RAL 1016
RAL 1017 RAL 1028
RAL 1018 RAL 1032

RAL 6019

RAL 7035 RAL 7044

RAL 6027

RAL 7038

RAL 7032

RAL 8022 RAL 8028 RAL 9003 RAL 9011

RAL 8023 RAL 9000 RAL 9004 RAL 9016

RAL 8024 RAL 9001 RAL 9005 RAL 9017

RAL 8025 RAL 9002 RAL 9010 RAL 9018

Malowanie proszkowe to metoda wykorzystywana w lakiernictwie. Polega na natozeniu farby proszkowej
na metalowa powierzchnie przewodzaca. Wykorzystuije sie do tego natrysk elektrostatyczny lub elektrokinetyczny.
To zaawansowana technologia, ktéra gwarantuje najwyzsza jakos$c¢ wykonczenia naszych stelazy.

*STOSUJEMY POWLOKI FARB STRUKTURALNYCH

(zakrywaja niedoskonatosci malowanych elemetow)

+ dodatkowo mozliwo$é malowania gtadkiego z potyskiem oraz gtadkiego matowego.



